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MANGANSIDERIT VON KUTNA HORA
MANGANSIDERIT Z KUTNE HORY

V .pract je popsan mangansiderit z Kut ne Hory - Kukliku, ktery je novyrn nero st em
pro kutnohorsky rudni revir. Byl urcen pomoci kvalttativnt spektralnl, kvantttatlvnt
chemicke, dtterencni termick e ,a rentgenom etrrcke analyzy. Svyrn chemismem se i'ad i
mezi siderity s nejvyss imt obsahy man ganu v Ces kem m asivu (26,65 az 36,35 % MnC03 ).
Z ostatnich zji stenych prvku - mimo mang an - lze povazova t za tzorntneralnt v man 
gan sideri tu Mg, Ca a snad Be.

EINFO HRUNG

Das Erzrevie r von Kutna Hora wlrd durch das Vorkommen von Man
ganc arbona ten char akter isier t, von welchen man Kutnohorit, Rhodochro
sit und Cal cit m it Mangangehalt nennen kann (A. BUKOVSKY, 1902 ; 2..
TRDLICKA, 1966; Z. TRDLICKA - J. SEVCn, 1968; J. SEVCn - Z. TRD
LICKA, 1970). Diese Mineralenreihe wurde dur ch drei weitere Carbonate,
welche Frau Dr. A. Hoffrnanova und Herr Schulinspektor J. Vepr ek aus
dem Museum von Kutna Hora in [ahren 1969 un d 1971 gefunden haben,
verbreitet. Aus den weiter angeftihrten Ergebnissen geht hervor, dass es
sich in diesem Falle um Mangansiderit handelt. Weil Mangans iderit
ein neues Carbonatenmineral des Erzreviers von Kutna Hora darstellt,
und zu den weniger hau figen Mineralen de r 'I'sch echo slowa kel l ] ge hort,
wird dieser Bericht tiber sein Vorkommen und Eigenschaften vorgelegt.

1) Im Jahre 1873 ha t C. BAYER ein Carb onat von Dobsina [Slowakei) als "Man gano
sider it " bezeichnet. Abel' nach der von ihm durchgeftihrten chemischen Analyse schel nt
es notwendig zu sein, dieses Car bonat fUr Ferrorhodochrosit zu halten (""54 % MnC0 3;
"" 38.8 % FeC03).
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LOKALISATION UND BESCHREIBUNG DER PROBEN
Alle zum Studium stehenden Siderit-Proben stammten aus alten Erz

halden, welehe in dem nordwestliehen Teil des Erzreviers Kutna Hora
(s .g. Kuklik- oder Gutgliieker-Berg) dureh die mittelalterliehe Forderung
entstanden waren. Diesel' Teil des Erzreviers wird von drei Erzziigen in
del' Riehtung NO - SW ehara kter isier t : Unter-, Mittel- und Ober-Gut
glticker-Erzzug. Die angefUhrten Erzzlige wurden bei del' damaligen
Bergtattgkeit von vielen Sehaehten, Schachtchen und Pingen verfolgt.

Probe 1 (unsere Bezeiehnung K 8). Erzhalde am Unter-Gutgliieker
Erzzug, etwa 250 m sudostlich von dem Weg Kutna Hora - Horany. Die
Probe wurde aus einer Sonde, welehe in diese Halde abgeteuft worden
war, gefunden. Mangansiderit ist hellbraun, mittelkornig und bildet mit
sehwarzem Sphalerit und Pyrit die Aderchen im hydrothermal zersetzten
Gneis. Seine Korner sind allotriomorph und werden ortlich gewissen
massen ausgedehnt.

Probe 2 (unsere Bezeiehnung G 1918). Alte Halde am Unter-Gut
glucker-Erzzug in del' Nahe des ehemaligen Sehaehtes "Zbytek" ("del'
Rest" ). Hell brauner Mangansiderit wurde in Form von mittelkorrugen
Aggregaten auskrtstalltsiert. Seine Korner sind ausgedehnt, stellen
weise bis nadeltormtg. In Mangansideritaggregaten befinden sieh oft
die Hohlraumchen mit Quarzdrusen ; Quarz steht in del' Mineralvergesell
sehaftung mit sehwarzem Sphalerit, Galenit und Pyrit.

Probe 3 (unsere Bezeiehnung G 1680). Alte Erzhalde am Mittel-Gut
gllieker-Erzzug in del' Nahe des ehemaligen Sehaehtes "Prkno" ("das
Brett"). Die Korner des hellbraunen, mittelkorntgen Mangansiderits
sind allotriomorph, nul' ortlich kann man ihre bestimmte Ausdehnung
beobaehten. Mangansiderit wird von haungen Ouarzgtingchen, die Py
rit, Sphalerit und Galenit enthalten, durehgedrungen.

Del' studierte Mangansiderit wurde an seiner Oberf'Iache dureh die
Oxydationsprozesse an del' Luft im Gemiseh von Haematit und Psilo
melan umgewandelt. Diese Oxydationsreaktionen maehen sieh dureh die
Anwesenheit von sehwarzen bis dunkelbraunen Uberzugen bemerkbar.

AIle Mangansiderit-Proben werden in den Sammlungen des National
museums von Praha angelegt.

DISKUSSION DES CHEMISMUS
Del' Chemismus aller Mangansiderit-Proben wurde mit Hife del' quali

tativen Spektralanalyse (Tabelle 1) und del' quantitativen ehemisehen
Analyse (Tabelle 2) verfolgt.

Den Angaben versehiedener mineralogiseher Grundkompendien und
del' Faehliteratur naeh kann man Irn Siderit folgende Elemente Iur iso
mineral halten : Mn, Mg, Ca und Zn. Wie aus del' Tabelle 2 ersiehtlieh ist,
kommt im Chemismus del' studierten Carbonate das Mangan als Haupt
komponente VOl'. Dem gegenliber kann del' Gehalt an Mg und Ca als nie
drig angesehen werden. Es ist deshalb zweckmasslg, die Diskusslon des
Chemismus hauptsacnlich auf Mangan zu begrenzen. Weitere Elemente,
die anwesend sind, wie Mg und Ca, ersetzen Eisen im Sideritgitter, weil
kein selbststandiges Mg- oder Ca-Carbonat in dem studierten Material
identifiziert wurde.
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TabelIe 1.
Qualitative Spektralanalyse des Mangansiderits von Kutna Hora

Probe Ag AI B Bo Be Co Cd Co Cr Cu Fe Go Mg Mn Ph Sb Si Sn t, Zn

1

2

3

• • •• •
• 0 Z

• 0 •
• 0 •

~ O· ~

Ronqg ruppen der [e» iqestettteo Ei« men (e :

~ Ox %

@] O,OX %

~ <o.o« %
Iil problemotische Anwesenh,it
L:J des Element s

Bemerkung zur Tabelle 1: in a llen Proben wurden folgende negative Elemente fest 
ges te llt : :As, Au, Bi, F, Ge, Hg, In , K, u, Mo, Na , Nb, Ni, P, Sc, Sr, Ta, Te,
TI, D, V, W, Y, Yb, Zr.
Lokali sation der Proben :

1. Erzhaldeam Dnter-Gutgliicker-Erzzug (K 8)
2. Erzhalde am Unter-Gutglucker-Erzzug (G 1819 )
3. Erzhalde am Mittel-Gutglilcker-Erzzug (G 1680)

(Analytiker: Dr. J. Lltornlsky, O. Paukner, M. Horackova, Institut fUr mineralische Roh
stoffe, Kutna Hora, 1970-1972. Spektrograph Zeiss Q 24, Gleichstrombogen 10 A, dunn
wandige zylindrische Graphitelektroden. Die Proben wurden mit dem Graphitpuffer
ve rmischt [1: 1) . Einwaage jeder Probe - 0,02 g.)

Wie schon oben bemerkt wurde, stellt Mangan im Siderit von Kutna
Hora - Kukllk eine isomorphe Komponente dar. Weil eine unbegrenzte
Mischbarkeit zwischen FeCO) und MnC03 besteht, und tiber diese Tat
sache im Schrifttum mehrfach berichtet wurde, stehen die Verfasser vor
der Notwendigkeit, die Nomeklatur dieser Reihe formal festzustellen. So
z.8 . kann man diese isomorphe Reihe durch folgendes Schema bezeich
nen (Z. TRDLICKA, 1970) :

Komponente I Siderit
I

Mangansiderit

I Rhodochrosit(Ferrorhodochrosit)

FeC03 % 100 - 75 75 - 25 I 25 - a
MnC03 % 0 -25 25 - 75 I 75 -100

" Wenn man die Mangangehalte der studierten Carbonate mit dieser
Uberstcht vergleicht, geht es hervor, dass die von uns studierten Carbo
nate ohne Zweifel als Mangansiderite bezeichnet werden konnen, weil
der MnC03 - Gehalt der Proben mehr als 25 % ausmacht (siehe Ta
belle 2) .
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N
OJ Tabelle 2. Quantitative chemisehe Analysen des Mangansiderits von Kutna Hora

Urspriingliche Analyse (%) Molekularquotienten I
CarbonatenmolekiiIe (%)

FeO 1 MnO 1 MgO I CaO I 1un15sl I 1 MnO I MgO I
IC02 Riick- H20- Sum- FeO CaO CO2

stand me

FeC03 1MncoJMgC03

I
<ll --- -
.0 Umrechnung auf 100 % nach der Abrechnung des CaC03
0

I I Kristallchemische Formeln'"' un15slichen Riickstandes und H20-p..

39,05 14,25~I~ 33,02 12,71 1 n . b. 99,36 0,62714 10,2318910,00521 10,00303 10,86592

1 -1- 72,64 26,65 0,44 0,30

45,06 16,45 0,21 I 0,17 38,11 - - 100,00 (Feo,nMno,27MgO,OI )C03

40,02 19,88 0,64 0,05 37,15 2,16 n. b. 99,90 I 0,56994 \ 0,28672 10,01612 [ 0,00089 I0,86365

2 ------- - ---- - - -- 66,01 32,95 1,36 0,09

40,95 20,34 0,65 I 0,05 38,01 - - 100,00 (FeO,66Mno,33Mgo,02) C03

29,81 17,98 1,29 0,08 30,97 19 ,82 0,03 99,98 0,51774 1°,3163210,03993 10,0017810,87819

I 3 -- - - ---------- 59,97 36,35 3,37 0,18--

I 37,20 22,44 1,61 0,10 38,65 - - 100,00 [FeO,59Mno,36MgO,05)C0 3 I
Bernerkung zur Tabelle 2: Probe 1- Erzhalde am Unter-Gutgliicker-Erzzug [K 8) ;

Probe 2 - Erzhalde am Unter-Gutgliicker-Erzzug [G 1819);
Probe 3 - Erzhalde am Mittel-Gutglticker-Erzzug [G 1680 ).

[Analytiker : lng. M. Mrazek, Institut fUr mineralische Rohstoffe, Kutna Hora, 1971. Analysenbedingungen: FeO - mit HiIfe
der Titrationsmethode mit Kaliumpermanganat nach Reinhardt-Zimmerman's Methode; MnO - oxydimetrisch
mit Kaliumpermanganat; MgO - mit Hilfe der Atomar-Absorption; CaO - komplexometrisch; C02 - gravi
metrisch nach der Fresentus-Classentus - Methode; un15slicher Riickstand - gravimetrisch nach der Carbona-

It tenlosung in .HC!; H20- - gravimetrisch bet der Temperatur 110 cC.)



Weitere durch die qualitative Spektralanalyse festgestellte Elemente
(Ag , AI, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Pb, Sb, Sn , Ti und Zn) kann man Iu r
anisominerale, in sulfidischen und nicht sulfidischen Beimengungen ge
bundene Ele mente halten . Beachtenswert ist , dass in zwei Manganside 
ri t-Proben (Probe 1 und Probe 2) auch Beryllium al s ein Spurenelement
erfasst wurde. Weil in dem studierten Material kein selbststandiges Be
haltiges Mineral id entifiziert wurde, ist es nicht ausgeschlossen, dass das
Bery llium im Krista llgitter de s Mangansider its eingebaut sein sollte,
denn es ist auch aus del' Fachliteratur (z.B. N. A. GRIGORJEV, 1967) be 
kannt, dass z. B. Rhod ochrosit bis 0,15 % BeO ethalten kann. Das Be
ryllium wurde auch in einigen Kutnohoriten von Kutna Hora als Sp uren
eleme n t oft ermi ttelt (Z. TRDLICKA - J. SEVCO, 1968) .

Weil del' Mangansiderit in den zur VerfUgung stehenden Proben a us
serst intim mit Quarz durchgewachsen wurde (namentlich in den er sten
und drit ten Probe), la ss t sich di e be friedige nde Abtren nun g des Qua rzes
(unlOslicher Rlickstand) nicht durchfUhren. Aus di esem Grund war es
auch unmoglich , die Dichte di es el' Siderit proben festzustellen .

DIFFERENTIAL-THERMO-ANALYSE
Die Mangansiderit-Proben von Kutna Hora wurden mit Hilfe de l'

Differential-Thermo-Analyse studiert. Aus del' Abbildung 1 kann man d ie
Beobachtung machen, dass die 1. und 2. Pro be ahnlichen Kur venver lauf
erwiesen, wahrend del' Kurvenverlauf del' 3. Pr obe slch von ihnen deut -

AbbiJdung 1.
Differential-Thermo
Analytische-Kurven des
Mang ansiderits von
Kutna Hora

Bemerkung zur
Abbildung 1:
1. Erzhalde am linter
Gutglticker -Erzzug
(K 8)

2. Erzhalde am linter
Gutglticker-Erzzug
(G 1819)
3. Er zhalde am Mit
tel-Gutglticker-Erz
zug (G 1680 )
(Analytiker : J. Zel e
ny, Institut fUr mine
ralische Rohstoffe ,
Kutna Hora, 1972.
Der ivatograph,
Pr obeneinwaage:
550 rng, 470 mg,
450 mg, Temperatur
an s ti eg 10 °C/Min. ,
an der Luft an aly
siert.)

2

3

o 100 200 300 1,00 500 600 700 800 900 1000 °C
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lich unterscheidet. Beachtenswert ist, dass die Breite del' exothermischen
Reaktion bei allen Proben praktisch dieselbe ist, was auf die betrachtlich
einheitliche Korngrosse des analysierten Materials hinweisen kann und
mit den Literaturangaben tiber diese Tatsache im Einklang steht (z.B.
J. L. KULP - P. KENT - P. F. KERR, 1951). Irn Falle del' 3. Probe kam
es zur relativen Erniedrigung des endothermischen Effektes; es scheint
uns wahrscheinlich zu sein, dass die Herabsetzung diesel' Reaktion durch
die relativ kleinere Probeneinwaage (450 mg) verursacht wurde. Dies
stimmt wieder mit den Ergebnissen oben erwahnter Verfasser tiberein ;
sie haben bewiesen, dass die Grosse del' endothermischen Reaktion mit
del' herabsinkenden Carbonatkonzentration in del' Mischung mit dem
inerten Stoff abnimmt.

Bei allen Proben machte si ch nur einzige endothermische Reaktion be 
merkbar, die del' Dissoziation von Carbonatenmolektilen (FeC03 und
MnC03 ) entspricht; die Anfangs- und Gipfeltemperatur diesel' Reaktion
steigen von del' 1. zu 3. Probe, wie folgt:

Probe

1
2
3

Anfangstemperatur (OC)

510
525
590

Gipfeltemperatur (OC J

545
570
640

Es ist mogllch, diese Tatsache durch die isominerale Vertretung von
Fe 2+ durch Mn2+ im Sideritmolekiil befriedigend zu erklaren. Wie aus
del' Fachliteratur bekannt ist (F . L. CUTHBERT - R. A. ROWLAND, 1947;
C. W. BECK, 1950; J. L. KULP - P. KENT - P. F. KERR, 1951, u. a.},
nehmen die Temperaturen del' endothermischen Reaktion in del' Ab
hangtgkett von steigendem MnCOrGehalt im Siderit zu. In unserem Falle
wurde diese Regel sehr markant bestatigt, weil sich del' MnCOrGehalt
in Mangansiderit von Kutna Hora von del' 1. zu 3. Probe stark erhoht
(siehe Tabelle 2) . An dem grossten Temperaturaufstieg del' endo
thermischen Reaktion bei del' 3. Probe nimrnt offenbar teils auch del'
relativ hochste MgCOrGehalt teil. Wenn auch del' MgCOrGehalt im Ver
gleich mit del' MnCOrKonzentration klein ist, ist es nicht ausgeschlos
sen, seinen Einfluss auf den Temperaturaufstieg diesel' Reaktion zuruck
zuftihren, denn z.B. C. W. BECK (1950) hat bewiesen, dass das MgC03

grosseren Einfluss auf den Aufstieg del' Gipfeltemperatur im Siderit hat,
al s das MnC03 (siehe auch G. 1. TEODOROVIC - V. S. MELAMEDOVA -
1. A. PISARENKO, 1960; Z. TRDLICKA , 1967) .

Del' endothermische Effekt, welcher sehr scharf ist und die Oxydation
von FeO und MnO zu Fe203 und Mn203 darstellt, geht in dem 1. exother
mtschen Effekt laufend tiber; die Gipfeltemperatur diesel' Reaktion
nimmt wieder von del' 1. zu 3. Probe zu :

1. Probe - 585 °C; 2. Probe - 615 °C; 3. Probe - 640 °C.
Sie wird - auch in Anbetracht des erhohten MnCOrGehaltes im Side
rit - zu hoheren Temperaturen geschoben.
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Zweite exothermische, fur Siderit sehr charakteristtsche Reaktion (sie
druckt die Umwandlung von Maghemit zu Haematit aus) liiuft um 800°C
dureh (in Z. TRDLICKA, 1970) . Sie wurde nur in del' 1. und 2. Probe fest
gestellt (Abbildung 1), abel' sein Temperaturgipfel wurde sehr erniedrigt:
1. Probe - 665 DC, 2. Probe - 660 DC. Dieses macht den Eindruek,
dass del' hohe MnC03-Gehalt in Sideriten von Kutna Hora zur Senkung
del' Gipfeltemperaturen diesel' Reaktion beigetragen hat. In del' 3. Man
gansiderit-Probe maeht sieh diesel' Effekt nieht siehtbar; wir vertreten
die Ansehauung, dass das Versehwinden diesel' Reaktion in del' 3. Probe
vielleieht dureh die relative Erhohung des MgCOrGehaltes verursaeht
sein sollte. Es ist zwar bekannt, dass sieh del' Gipfel del' 2. exothermisehen
Reaktion bei dem Anstieg des Mg-Gehaltes im Siderit aueh zur Tem
peratur urn 600 DC versehiebt und del' grosse Gehalt dieses Elements aueh
zum praktisehen Versehwinden dieses Effektes Iuhrt (in Z. TRDLICKA,
1970).

RONTGENOMETRISCHE IDENTIFIZIERUNG
AIle Mangansiderit-Proben von Kutna Hora wurden rontgenometrisch

analysiert; die Ergebnisse diesel' Analysen werden in del' Tabelle 3 zu 
sammengefasst, wo aueh die Vergleiehswerte Iur Siderit, Rhodoehrosit
und Quarz angefUhrt werden. Wie aus diesel' TabelIe ersiehtlieh ist, sind
die d-Werte del' studierten Carbonate nul' wenig grosser als dieselbe im
Vergleiehssiderit und sie sind wesentlieh niedriger als im Vergleiehs
rhodoehrosit. Dieses Erkenntnis steht in gutem Einklang mit dem Che
mismus von studierten Carbonaten, in welehen zur erhebliehen MnCOr
Erhohung kam.

Die Abhangtgkeit del' Grosse del' Strukturebenen vom Sideritehemis
mus ist an del' intensivsten Sideritlinie (211) sehr anschaulieh verfolgbar,
wie dieses P. E. ROSENBERG (1963) experimentell naehgewiesen hat. Aus
den Angaben dieses Verfassers ist abzuleiten, dass die Grosse des 2 f) 
Wertes Iur diese Diffraktionslinie mit del' Erhohung des MnCOrGehaltes
im Sideritmolekiil abnimmt. Dagegen wenn del' MgC03-Gehalt irn Siderit
molekiil zunimmt, kommt es zur Erhohung des 2 f) - Wertes Iur die
Linie (211). Aueh im FaIle unseres Materials ist es mogllch, diese Ge
satzmassigketten sehr gut beobaehten zu konnen, wie aus del' folgenden
Ubersicht hervorgeht:

2 f) FeC03 (%) MnC03 (%)
Cu K".

Probe 1. 31,92 5 72,64 26,65
P. E. ROSENBERG
(1963) 31,92 70,8 29,2
Probe 2. 31,90 66,01 32,95
P. E. ROSENBERG
(1963) 31,85 60,9 38,9
Probe 3. 31,85 59,97 36,35
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Tabelle 3.
Riintgenometrische Identifizierung des Mangansiderits von Kutna Hora

(Analytiker: Dr . J. Sevell und J. Zeleny, Institut fUr mi neralisehe Rohstoffe ,
Kutna Hora, 1972. Gulnter-de Wolff 's Methode, Cu-Strahlung, mit SiOz geeieht.)

I z :>0 W_ Cfl ... ~
~';><1'1< .~ U"J

~~
Ul'<t1 :r:am

~O 1:1,...; U
r1 N C') W:r: u •

N~
OJ OJ OJ

~r:Q E-< 0::8
,",' ~ 't:lE-< '"' .~.n .o .n ~~;i~a 0 0 OCfl :;; co-t---

... ... '"' ' ~ ...:I • 01 .r:i<t: .c ;:l>~

I0... 0... 0... Cfl~~""; ~~ O~r1

I I dA I I dA I I dA I I
dA I

I
dA J I

dA
I

i I I
7 4,25 7 4,25 5 i 4,25 - - - - 5 4,24

I
5 3,609 6 3,609 4 3,609 4 3,590 0,6 3,657 110 - -

I
10 3,342 10 3,342 10 3,336 - - - - 10 3,34
- - - - - - - - 0,4 3,136
10 2,801 10 2,803 10 2,807 10

I

2,791 1,0 2,845 211 - -
- - - - - - - - 0,2 2,635 222

4 2,453 5 2,453 2
f

2,450 - - I - 5 2,45
5 2,357 6 2,357 3 2,360 2 2,344 0,6 2,404 101 - I -
5 2,282 5 2,282 3 2,279 - - - - 5 2,280
3 2,231 3 2,228 I 2 2,231 - - - - 4 2,23]
4 2,135 6 2,135 o 2,152 3 2,131 0,7 2,184 210 - -J

4 2,123 6 2,120 1 2,125 - - - - 5 2,123
3 1,975 8 1,971 6 1,977 - - - - - 4 1,975
6 1,963 - - - - 2 1,963 0,6 2,014 200 - -
9 1,812 8 1,812 9 1,816 - - - - 9 1,813
3 1,799 1 1,797 - - 2 1,795 0,4 1,843 220 - -

I 8 1,735 9 1,737 5 1,743 8 {1,736I} 08 1,783 {332
1,729 ' 321 - -

4 1,668 4 1,668 2 1,671 - - - - 5 1,668
2 1,657 3 1,656 - - - - - - 2 1,656
9 1,539 8 1,538 8 1,541 - - - - - 9 1,539

4 1,509 3d 1,510 1 1,513 { ~,5 1,527 0,4 1,567 201 - -

I 1,505 0,5 1,543 211 - -
2 1,452 2 1,45 2 - - - - 0,5 1,462 433 4 1,450
4 1,429 3d 1,4 31 - - 2 1,425 0,2 1,443 310 - -
1 1,400 - - - - 0,5 1,395 0,2 1,422 422 - -
8 1,380 7 1,380 - - 0,5 {1,380 } 0,2 1,407 f 432 8 1,380
8 1,371 8 1,370 4 1,374 1,373 l320 9 1,372
2 1,358 2 1,35 7 - - 3 1,353 0,6 1,387 112 - -

etc. etc. etc .

Bemerk un g zur Tabelle 3: Pr obe 1 - Erzhalde am Unter-GutgHieker-Erzzug (K 8) ;
Probe 2 - Erzhalde am Unter-Gutglucker-Erzzug (G 1819) ;
Probe 3 - Er zh a lde am Mittel-Gu tgliicker-Erzzug (G 1680) .
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ZUM VORKOMMEN VON MANGANSIDERIT
IN DER BOHMISCHEN MASSE

Del' von uns beschriebene Mangansiderit von Kutna Bora - Kuklik
unterscheidet sich in seinem Chemismus von anderem bisher bekanntem
Siderit von Kutna Hora - Karik sehr deutlich (Z. TRDLICKA, 1970);
wahrend del' MnCOrGehalt im Mangansiderit sehr hoch steigt, nimmt
er im Carbonat von Kutna Hora - Karik [Altbohmischer-Erzzug ] sehr
stark ab (1,38 % MnC03 ) . Dagegen erhohen sieh die MgCOr und
CaCOrKomponenten in letztgenanntem Carbonat deutlieh (MgC03 

8,99 %; CaC03 - 5,63 %) (Z. TRDLICKA, 1970) . Daraus kann man ent
nehmen, dass es sieh im Erzrevier von Kutna Hora in del' Tat urn zwei
Siderit-Type (oder vielleieht urn zwei Siderit-Generationen) handelt. Del'
Siderit vom AltbOhmisehen-Erzzug bildet allerdings die Kristalldrusen
in den Raumen del' Sphalerit-Pyrit-Arsenopyrit-Erzgangart mit Quarz und
Stannin und gehort zu den jtingsten Mineralen del' Erzparagenese die
ses Erzzuges (J. VTELENSKY, 1958). Abel' die Mangansiderit-Proben
vom Gutgltieker-Erzzug werden dureh mittelk6rnige Aggregate charak
terisiert, welehe an del' Erzgangart mit Sphalerit, Pyrit, Galenit und
Quarz teilnehmen. Mangansiderit seheint jtinger als Sphalerit und Py
rit zu sein und wird vom jtingeren Quarz dmehgedrungen.

Beaehtenswert ist, dass die Mangangehalte in den Mangansideriten
von Kutna Hora zu den hohsten in diesem Mineral nieht nur vom Erz
revier Kutna Hora, sondern aueh von del' Bohmischen Masse gehoren,
Aus dem bisherigen Sehrifttum tiber den Chemismus von Gangca rbonaten
in del' B6hmisehen Masse geht hervor, dass die hoheren Mangangehalte
in Gangsideriten nur aus dem Erzgebiet von Prfbram bekannt sind, und
ihre Werte sehwanken in folgendem Bereich: 15,87 - 29,30 % MnC03

(V. HOFFMAN, 1961; J. KUTINA - J. ADAM - M. PACES, 1970; Z. TRD
LICKA, 1970) . In gleiehzeitiger Zeit studieren L. ZAK und P. POVONDRA
[personltche Mitteilung 1972) eine Sideritprobe von Chvaletiee, welehe
aueh hohere Mangangehalte erwiesen hat (tiber 30 % MnCOJ ) ; die Er 
gebnisse diesel' Forschung werden in kurzer Zeit ver6ffentlieht werden .
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ZDENEK TRDLICKA - VLADIMIR HOFFMAN

MANGANSIDERIT Z KUTNE HORY

Kutnohnrsky r udni r ev ir je charakte rtstt cky vys kytern mang an a tych karb onatli ,
z n ic hz byly popsany: kutnohorit, rodochrozit a ka lc it s obsahem manganu. V pcs led
n ic h let ech byl nalezen a tde ntif'I kov an dal s f manganaty karbonat tohoto r eviru 
manga ns iderit, ktery je novyrn nerostem pro kutriohorsky rudnl r evir.

Mangansiderit byl ztskan z mater talu starych hald n a Kukllckern pasmu v sz . casn
kutnohorskeho reviru. Ma svetle hn edou barvu, je stredne zrnity, jeho zrna [sou cas
tecne prota hla . Vyskytuje se spolu s pyritem, sfa ler ite m, galenitem a kremenern. [eho
ch emismus byl zj isten kv alitativni spektralni a kvantitativni ch emickou ana lyznu, podle
niz obsahu]e 72,64-59,97 % FeC03; 26,65-36,35 % MnC03; 0,44-3,37 % MgC0 3 a 0,09
0,30 % CaC03. V krystalovs mri zce mangansideritu se upl a triu]t tyto Izo mi ne ralnl
prvky: Mn, Mg, Ca, a snad i Be.

Dtferencnt terrnicke k fIvk y vykaz a ly u vsech tr i vzor k u prvni endotermicky po kl es
prl teplotach 510 °, 525 ° a 590 °C. Ten to pokles pr echaz f plynule do prveho exoter mniho
efek tu, k nsmuz doslo pl'i teplotach 585 °, 615 a a 640 °C. Druha exotermni reakce,
charakteristicka pro sider it, se pro jevil a pouze u dvo u vznrkf mangansideritu pri
tcplotach 665 0 a 660 "C, Ke zrnene vsech teplot (oproti chemicky cistym siderttum]
[ednot liv yc h vzorku dosl o zrejme vlivem vetSi izomorfni primesi manganu.

Studovane ka rb onatv byly rovnez r ent ge nometr icky an alvzov an y: z jisten e hodnoty d
odpovida ji prrslu snemu mn ozs tvt tzom orr ns prtmtse neho MnC03 v sid eritu.

Obsahy manganu v mangans tde rttec h z Kutne Hory patf'I k nejvyssrm , ktere byly
dosud zj iSteny v tom to ne rostu v obl asti Ceskeho mas ivu .
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